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YURTBAY YAPI KIMYASALLARI

. r ]
Yurtbay Manto Siva

Isi yalitim Levhasi Siva Harci

Uriin Tanimi:

Cimento esasli, polimer ve lif polipropilen lif katkil, i1si yalitim levhasi sivasidir

Uriin Avantajlari:

Mikemmel yapisma saglar

Uzun émarludur

icerisindeki polimer katkilar sayesinde esneme &zelligine sahiptir
Polipropilen elyaf sayesinde ylizeydeki ¢catlamalari engeller

Uzun dizeltilebilme siresi ile uygulamada kolaylik saglar

Uygulama Alanu:

Yapilarin dis mekanlarinda, gazbeton, tugla, birit beton, biriket Uzerine yapilan uygulamalarda, isi
yalitiminda kullanilan expanded, exturude ve tas yiin( levhalarin tzerine yapilacak sivalarda kullanilir

Uyulama Yiizeyleri:

Isi yalitim levhasi, beton, siva, sap gibi ylizeyler lizerine uygulamasinda kullanilr.

Performanslari:

TS EN 1015-6 Taze harcin bosluk birim hacim kutlesi : > 1150 kg/m3

TS EN 1015-10 Sertlesmis ¢cimento esasli sivanin bosluk birim hacim kitlesi :1400£150 kg/m?3
TS EN 1015-1 Elek analizi 1mm 1< %1

TS EN 1015-11 Egilme dayanimi :>2 N/mm?

TS EN 1015-11 Basing dayanimi : 26 N/mm?

TS EN 13494 Is1 yalitim levhasina yapisma mukavemeti : 20,08 N/mm?

Referans Standartlar:

TS 13687
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Uygulama Ozellikleri:
Tiketim siliresi:3 saat
Sertlesme siiresi: 24 saat
Kullanima alma stiresi: 1 giin

Uygulama Sartlar::
Uygulama sicakligi +5°C - +35°C
Don tehlikesi olan, direk glinesli ve riizgarli ortamlarda kullanilmamahdir.

Yiizeyin hazirlanmasi:
Isi yalitim levha ylizeyleri temiz olmalidir

Karisimin hazirlanmasi:
25 kg toz harci 5,5-6 It su lzerine yavasc¢a bosaltarak topak kalmayincaya kadar karistiriniz. Harci
olgunlasmasiigin 5 dakika dinlendiriniz, uygulamaya baslamadan tekrar karistiriniz.

Uriiniin Uygulanmasi:

Siva Harcli, gelik mala yardimiyla tim ylzeylere esit kalinhkta uygulanmaldir.

Donati Filesi, Siva Harci’'nin ilk kati uygulandiktan sonra, siva harci kurumadan once yukaridan asagiya dogru,
iyice gerilip hafifce bastirilarak, katlanmadan yerlestirilmelidir.

Catlamalari 6nlemek amaci ile Donati Filesi’nin birlesim noktalarindan 10 cm Ust Uste bindirme islemi
uygulanmahdir. Késelerde filesiz profil kullanilmasi durumunda, donati filesi minimum 20 cm
dondurulmelidir.

Fileli ilk kat sivanin hafifce suyunu atmasi beklendikten sonra ikinci kat siva uygulamasi yapilmalidir. ikinci kat
siva uygulamasindan minimum 7 giin sonra ylizey, son kat uygulamalarina hazir hale gelmis olacaktir.
Uyarilar ve Oneriler:

¢ Daha kaliteli sonug ve yiksek verim icin késelerde siva profilleri kullaniimalidir.

e Uriin karistirildiktan sonra kap émrii icerisinde kullanilmahdir. Uygulama esnasinda kap émriinii doldurmus
dranler kesinlikle kullanilmamahdir.

¢ Hazirlanan harg icerisine kireg, cimento, algi gibi yabanci herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.
¢ Karisima ekstra su ilavesi yapiimamalidir.

¢ Saglam olmayan ylizeylere uygulama yapilmamalidir. Eski ylzeylerin saglamligi ve tasiyiciligi uygulama
islemi 6ncesi kontrol edilmelidir.

¢ Uygulama esnasinda ve sonrasinda ylizey hava akimlarindan korunmali ve su ile temasi engellenmelidir.
¢ 24 saat icinde don tehlikesi olan, donmus veya buzlanmasi erimekte olan ylizeylerde uygulanmamalidir.

¢ Sicak havalarda malzemenin direkt glines 1sinlarina maruz kalmamasina dikkat edilmeli ve karisim soguk su
ile yapiimalidir.
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e Asiri riizgarh veya dogrudan glines goren sicak ylzeylerde uygulama yapilmamali, bu ortamlarda uygulama
zorunlulugu varsa baslamadan dnce ortam ve ylizey uygulamaya hazir hale getirilmelidir.

e Yagmurlu havalarda uygulama yapilmamali, uygulama yapilan ylizey 24 saat sire ile yagmurdan
korunmalidir.

Tiiketim Miktar:
1m? icin tiketim miktari 4-5 Kg/m?

Ambalaj:
Net 25kg / Torba

Palet Olgiileri:

Palet 6lcgileri: 110x110 cm
Palette adet: 64 adet
Palet agirhgi: 1600 kg

Renk:
Gri renkli toz

Raf Omrii:
Agilmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalajin acilmasi durumunda, uzun siire saklanabilmesi icin rutubet almayacak sekilde agzi sikica
kapatilmalidir.
*Bu degerler standart laboratuvar deneyleri sonucunda elde edilmistir.farkli uygulama kosullarinda degisiklik gosterebilir.

YURTBAY SERAMIK San. ve Tic. A.S. iirliniin amac1 disinda kullamimindan kaynakli uygulama hatalarindan ve yukarida belirtilen uygulama kosullarina
uyulmamasindan kaynakli hatalardan sorumlu degildir.
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