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YURTBAY YAPI KiMYASALLARI
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Yurtbay Manto Astar

URUN TANIMI
Akrilik emilsiyon esasli, su bazli tiim i¢ ve dis cephe kaplama malzemelerinin altina kullanilabilen, penetrasyon giicii
ylksek, ortlci, dolgulu mantolama astaridir.

URUN AVANTAILARI

e Alt ylzeye derinlemesine niifuz eder ve ylizeyin emiciligini azaltir.
e Uygulanacak olan son kat kaplama malzemesinin tiiketimini azaltir.
e Solventicermez

e Ortlicudir. Yizey emiciligini dengeler.

e Son kat kaplama malzemesinin ylizeye daha iyi yapismasini saglar.

UYGULAMA ALANI

Cimento esasli sivali ylizeylerde, dekoratif kaplama ve boyalarin altinda ylizeylerde aderansi artirmak ve tiiketimi
azaltmak amaciyla mantolama astari olarak kullanilir.

UYGULAMA YUZEYLERI
ic ve Dis Mekan Duvar;
— Cimento esasli siva

UYGULAMA OZELLIKLERI
Kap 6mri : 30 dakika
Kuruma siresi : 1 saat
Kullanima alma : 12 saat

TEKNIK OZELLIKLER

Kimyasal Yapi: Akrilik emiilsiyon esasli, dolgulu astar
Renk: Beyaz

pH:7-9

UYGULAMA SARTLARI
Uygulama sicakligi +5°C- +35°C
Don tehlikesi olan, direk giinesli ve riizgarli ortamlarda kullanilmamahdir.

YUZEYIN HAZIRLANMASI

Uygulama yapilacak ylizeyler, aderans dusurici toz, kir ve yagdan arindirilmali, eski ve kabarmis boya tabakalarindan
timiyle temizlenerek kuru, saglam ve temiz hale getirilmelidir.

Gerekiyorsa, Yurtbay ince /kalin tamir harci ile ylizeydeki catlaklar, doldurulmali ve yiizey dizeltilmelidir.

KARISIMIN HAZIRLANMASI
Kullanima hazirdir kullanim éncesi iyice karistiriimahdir

URUNUN UYGULANMASI
Kullanima hazir olan Manto Astar Griini 6n karistirma sonrasi firga veya rulo ile uygulama ylizeyine tek kat olarak

uygulanir.
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UYARILAR VE ONERILER

¢ Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanilmasi énerilir.

¢ Uygulamasli yapilan Manto Astar tizerine Decoratif Siva uygulamasi yapilmasi icin Min. 12 saat beklenmelidir.

¢ Hazirlanan Urin icerisine yabanci herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.

¢ Karisima ekstra su ilavesi yapilmamalidir. Yagmurlu havalarda uygulama yapilmamali, uygulama yapilan ylizey 24 saat
sure ile yagmurdan korunmalidir.

¢ Saglam olmayan ylizeylere uygulama yapiimamalidir. Eski ylzeylerin saglamligi ve tastyiciligi uygulama islemi 6ncesi
kontrol edilmelidir.

e Sicak havalarda malzemenin direkt giines isinlarina maruz kalmamasina dikkat edilmeli ve karisim soguk su ile
yaptimalidir.

¢ 24 saat icinde don tehlikesi olan, donmus veya buzlanmasi erimekte olan ylzeylerde uygulanmamalidir.

¢ Uygulama esnasinda ve sonrasinda ylizey hava akimlarindan korunmali ve yiizeyin su ile temasi engellenmelidir.

» Asiri riizgarl veya dogrudan glines goren sicak ylizeylerde uygulama yapilmamali, bu ortamlarda uygulama
zorunlulugu varsa baslamadan 6nce ortam ve ylizey uygulamaya hazir hale getirilmelidir.

UYGULAMA TALIMATLARI
Karisim Orani
Uriin kullanima hazirdir ve kullanim éncesi diisiik devirli mikserle iyice karistirimalidir.

Karistirma Ekipmanlari
* Dustik devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
e Ozel uclu karistirma ekipmani

Karistirma Siiresi
Distik devirli bir mikser ile2- 3 dk. homojen bir karisim elde edilmesi sonunda uygulamaya gecilmesi 6nerilir. Uygulama
sirasnda urtn belirli arahklarla karistirilarak homojen halde tutulmalidir.

Uygulama Ekipmanlari
* Firga
¢ Rulo

Ekipman Temizligi
Uygulama sonrasinda, kullanilan ekipmanlar tizerindeki triin kurumadan su ile temizlenmelidir.

TUKETiIM MIKTARI
1m?icin tiketim miktari 100-150 gr/ m?

Not: Verilen sarfiyat degerleri yaklasik degerler olup, uygulama yiizeyinin alani ve uygulama kalinligina gére degisiklik gésterebilir.

RAF OMRU
Rutubetsiz, kuru ortamlarda ve orijinal ambalajinda muhafaza edildiginde tiretim tarihinden itibaren 12 aydir.

Kullanilmadigi durumlarda paketin agzi sikica kapatilmalidir.
PALET OLCULERI
110x110 cm

PAKETLEME
Net 2.5 kg 72 adet — 15 kg 24 adet olarak sunulmaktadir.

*Bu degerler standart laboratuvar deneyleri sonucunda elde edilmistir.farkli uygulama kosullarinda degisiklik gosterebilir.

YURTBAY SERAMIK San. ve Tic. A.S. iiriiniin amaci diginda kullamimindan kaynakli uygulama hatalarindan ve yukarida belirtilen uygulama
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